
  

 

Nº: LS005625 

Data: 27/09/2019 
 
 
 

Certificado de Qualidade 
 

Arame MIG Inox Bitola Lote Classificação 

1100.2053 1mm 62513T66320 AWS A5.9 ER 309LSI 

COMPOSIÇÃO QUÍMICA 

AL C CO CR CU MN MO N 

0,0080 0,0150 0,0900 23,0200 0,0600 1,8700 0,0600 0,0620 

 
NB NI P S SI TI V 

0,0100 13,8600 0,0160 0,0010 0,6800 0,0100 0,0400 

 

PROPRIEDADES MECÂNICAS 

 

 
 
 

 

 

ACABAMENTO ASPECTO SUPERFICIAL DIAMETRO REAL  

APROVADO POLIDO 0,8979 MM 


